THERMOPOR® TS 11 PLANZIEGEL

PLANHOCHLOCHZIEGEL IM DUNNBETTVERFAHREN MIT GEDECKELTER LAGERFUGE FUR AUSSENWANDE

Format DF 12 DF 14 DF
ZULASSUNG aBG Z-17.1 - 1107
ALLGEMEINE WERTE
Lange cm 24,8
Breite cm 36,5 42,5
Hohe cm 24,9
Rohdichteklasse 0,75
STATIK / BEMESSUNG
Rechenwert der Eigenlast kN/m? 8,5
5] 2,6
Mauerwerksdruck- 3 3,1
festigkeit fynach [T N/mm? 7 R 2 R 72 N
DIN EN 1996 e 10 37 q v Ul N L '
12 4,0
AL ) 2 N { y 2 N 2
WARMESCHUTZ
) \ ) 7 R \ ) 7 AL
Warmeleitfahigkeit Ag W/[m-K] 0,11
U-Wert ¢ W/ [m2K 0,28 0,24
e . //[M=K] SULLACE SN L] IGACT TSN L
SCHALLSCHUTZ
Bew. Direktschallddmm-MaB R gau et dB 49,5 -
BRANDSCHUTZ
Brandwand (1-seitige Brandbeanspruchung) F 80 BW a;<0,42 fur RDK 0,75
Tragend raumabschlieBend FO0-Ala;<0,42
1-seitige Brandbeanspruchung F30-A fur RDK 0,75
Tragend nicht raumabschliefend L= 1,0 m
Mehrseitige Brandbeanspruchung F30-A F3010,<00373-x
Tragend nicht raumabschlieBend L< 1,0 m F30A F3010;<0,0379 -k

Mehrseitige Brandbeanspruchung lmin = 49 cm

FEUCHTESCHUTZ
Diffusionswiderstand p 5/10

ERDBEBEN
Zulassig in Erdbebenzonen or1i213

MORTEL

MG M 10 gemaR DIN EN 898-2

Pl BT bzw. NM Ill gemaB DIN V 18580
Maxit mur 900 D | Juralith LDM | Maxit mur 900 |
Mortelauftrag Baumit ZP 99 | Sakret ZPK

Vollflachig, deckelnder Auftrag, StoRfuge unvermértelt
Verwendung eines Martelauftraggerates erforderlich

Verarbeitung Der Einsatz von Glasfilamentgewebe ist
bei Verwendung einer ,VD Martelwalze® mdglich

Annahme: 2 cm AuBenputz | A= 0,25 W/[mK] und 1,5 cm Innenputz | A = 0,51 W,/ [m-K)
Einstufung in Feuerwiderstandsklassen gemaf DIN 4102-2 mit beidseitiger Putzbekleidung gemal abZ / aBG
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